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technicky list D59

zandleven coatings
MONOPOX=ZL 70 IJZERGLIMMER

epoxid

Vysokosusinovy epoxidovy natér pigmentovany slidou a inertnimi plnivy.

Odolava vodg, splaskové vodé, motské vode, zasadam a slabym roztoktim kyselin, mineralnim olejim, alifatickym a

aromatickym rozpoustédlum.

Snadno aplikovatelny ve velkych tloustkach.
Po vytvrzeni vynikajici chemicka a mechanicka odolnost.

Aplikovatelny jako podkladovy a nebo vrchni natér v natérovych systémech ocelovych konstrukci, vystavenych
prumyslovému nebo motskému prostiedi.
Pokud je pouzit jako vrchni natér ve vnéj§im prostiedi, kiiduje (jako i ostatni epoxidové natéry).

Informace o produktu
Lesk

Odstiny

Specificka hmotnost

Objemova susina

VOC

Doporucena tloustka vrstvy

Teoreticka vydatnost

Prakticka vydatnost

Bod vzplanuti (ISO 1523)

Teplotni odolnost (za sucha)
Skladovatelnost

Doby zasychani a vytvrzovani

Pololeskly metalicky

8 odstinid dle MIO vzorkovnice

ptiblizné 1,5 kg/ltr (po natuzeni)

cca 70% (po natuzeni)

priblizné 270 g/ltr

80 - 140pm DFT v jedné vrstve

115 — 200 pm WFT (nenafedény)

8,6m¥1tr (pro 80um DFT)

5,5m1tr (pro 125um DFT)

Zalezi na mnoha faktorech, jako je ¢lenitost objektu, drsnost podkladu, metodach
aplikace, aplikacnich podminkach a zkusSenostech natérace.
Zakladnim voditkem mutze byt:

Stétec / valedek 85-90% teoretické vydatnosti

Strikani 50-70% teoretické vydatnosti
Baze 23°C

Tuzidlo 2V4 30°C

Redidlo FGM 631 23°C

Redidlo WTD 107 14°C

120°C

Nejméné 12 mésich v originlnich obalech v suchém a chladném skladu

Pro DFT do 120um 30°C 20°C 10°C 5°C
Zaschly proti prachu 30 min 90 min 2 hod 3 hod
Transportovatelny 8 hod 16 hod 24 hod 36 hod
Zcela vytvrzeny 3 dny 4 dny 6 dni 10 dni
Pretiratelny

Minimadlni interval 4 hod 6 hod 16 hod 32 hod
Maximalni interval* 1 tyden 2 tydny 1 mésic 3 mésice

Instrukce pro aplikaci
Pomeér tuzeni

Instrukce pro tuzeni

*) Tato perioda mtze byt prodlouzZena o¢isténim a pfebrousenim natéru pied aplikaci

dalsi vrstvy.

Tloustka natéru, ventilace, teplota a vlhkost velmi ovliviiuji doby zasychani.

Objemovy:
Hmotnostni:

Béaze — tuzidlo 2V4
Béaze — tuzidlo 2V4

82,5:17,5
89:11

Teplota natérové hmoty (a jejich komponent) béhem tuzeni a aplikace by méla byt
nejméné 10°C. Pii nizsich teplotach je nutny extra pridavek fedidla, ktery snizuje
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odolnost viici tvorbé zaclon a opozd’uje vytvrzovani. Obé slozky musi byt michanim
dikladné zhomogenizovany, za pouziti mechanického michadla .

Indukéni doba Pii 20°C neni nezbytna
Pfi 10°C piiblizn€ 15 minut

Doba zpracovatelnosti po natuzeni je u 20ltr baleni: pfiblizn€ 16 hodin pii 10°C
Ptiblizné 8 hodin pti 20°C
Priblizné 5 hodin pti 30°C
Podminky béhem aplikace Béhem aplikace a vytvrzovéni by teplota podkladu méla byt nejméné 5°C.
Béhem aplikace musi byt povrch prost vody, teplota povrchu musi byt nejméné 3°C
nad rosnym bodem.

Uzivatelské informace Airless stiikani Pneumatické stifkani Stétec / valetek
Redidlo FGM 631 /WTD107 FGM 631/ WTD107 FGM 631 /WTD107
Redéni 5-10% 5-15% 0-5%
Tryska 0.43-0.48 mm 2.0-2.5 mm
0.017-0.019 inch
Tlak na trysce 150 — 180 bar 3 —5bar
Typické DFT 100-150pm 100um 80um
Cisténi nastroji a pomiicek fedidlem FGM 631 / WTD 107
Ocel Nova ocel:

Tryskani dle ISO 8501-1, doporuceny stupeii piipravy Sa 2%%.
Kotvici profil N9 dle Rugotest No.3. Povrch musi byt ¢isty a suchy.
Vhodna zakladni naté, napt. Acraton HS-U, Monopox Metalcoat ZL 70, Monopox Metalcoat ZL 80,
Monopox SF-HB, Monopox micto-zinc.
Opravy a udrzba:
Ocistit povrch peclivé vhodnym postupem nebo parou.
Odstranit soli a jiné vodou rozpustné necistoty tlakovou vodou.
Odstranit rez apod. tryskanim na stupen Cistoty nejlépe Sa2'% (Wa2'%) nebo mechanicky na stupenn St2 — 3,
PMa apod. Aplikovat dodoruceny natérovy systém.
Ruéni nebo mechanické ¢isténi povrchu poskytuje nizsi kvalitu piipravy povrchu nez suché ¢i mokré
tryskani a snizuje ochranné G¢inky aplikovaného natérového systému.

Charakteristika produktu
Aplikace by neméla probihat pokud je teplota povrchu méné nez 3°C nad rosnym bodem a pokud je teplota
povrchu pod 5°C.
Vzhledem k pfitomnosti rozpoustédel je nutna dikladna ventilace pii aplikaci v uzavienych prostorach.
Pfi zasychani za nizkych teplot a zvySené vlhkosti miize dojit k "aminovému blushingu", ktery by mohl
negativné ovlivnit pfilnavost naslednych vrstev natérového systému. Pfed aplikaci nasledujici vrstvy natéru
ovéite vyskyt tohoto fenoménu.
Odbarveni, ztrata lesku ¢i jiné povrchové defekty se mohou vyskytnout pfi expozici natéru zvysené
vlhkosti ¢i jeho pred¢asnému smaceni vodou béhem zasychani a vytvrzovani.
Tato natérova hmota je formulovana na zakladé epoxidové technologie, je doporuc¢enihodné opatfit ji
vhodnym chemicky vytvrzujicim vrchnim natérem.
Maximalni tloustky jedné vrstvy natéru je dosazeno vysokotlakym (airless) stfikanim. Pii aplikaci jinou
technologii mize byt nezbytna aplikace vicevrstvého natéru pro dosazeni specifikované DFT.

Bezpecnost: dle bezpecnostniho listu

Pravidla pro ventilaci  Min. mnozstvi vzduchu pro dodrzeni: MAC (NPK-P) 10%LEL (SMV)
Monopox Metalcoat ZL70 1495m3/1tr 57m3/ltr (uzité hmoty)
Redidlo FGM 631 3995m*/1tr 160m*/ltr (fedidla)
Redidlo WTD 107 4085m?/1tr 168m?*/ltr (fedidla)
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