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- Nel zandleven coatings

POLYFINISHe MC-ST polyuretan

Polyfinish MC-ST je jednoslozkovy, vlhkosti vytvrzujici polyuretanovy natér s hlinikem.

Produkt ma vynikajici pfilnavost k pevnym pfilnavym koroznim produktlim oceli a jinym marginaln€ nebo Spatné
ptipravenym povrchiim. Diky své nizké viskozité poskytuje velmi vysokou smacivost a penetraci rzi.

Polyfinish MC-ST je mozné aplikovat na zavlhly povrch (vlhkost spotfebuje pro vlastni vytvrzeni). Po vytvrzeni je ziskan
natér s dobrou korozni a abrazni odolnosti

Polyfinish MC-ST je rovnéz vynikajici barierovy primer nebo tie-coat poskytujici ochranu proti liftingu konven¢nim
nebo neékterym chemicky vytvrzujicim pfedchozim natéram, ktery by mohl byt zplisoben agresivnimi rozpoustédly z
vrchniho natéru.

Odolava vysokym teplotam az do 200°C.

Informace o produktu

Lesk Pololeskly

Odstiny Aluminium

Specificka hmotnost ptiblizné 1,1 kg/ltr

Objemova susina cca 51%

VOC ptiblizné 425 g/ltr

Doporucena tloustka vrstvy 50 — 75um DFT v jedné vrstvé

Teoreticka vydatnost 10,2m#/1tr (pro 50pm DFT)

Prakticka vydatnost Zalezi na mnoha faktorech, jako je ¢lenitost objektu, drsnost podkladu, metodach

aplikace, aplika¢nich podminkach a zkusSenostech natérace.
Zakladnim voditkem muzZe byt:
Stétec / valecek 85-90% teoretické vydatnosti

Strikani 50-70% teoretické vydatnosti
Bod vzplanuti (ISO 1523) Natérova hmota 27°C
Redidlo BB 55 27°C
Teplotni odolnost (za sucha) 200°C
Skladovatelnost Nejméné 6 mésict, pokud je skladovan v uzavienych originalnich obalech na suchém

a chladném misté. Po prvnim otevieni kanystru musi byt spotfebovan do dvou dn,
protoze neni vyloucena pokracujici absorpce vlhkosti vlivem nedokonale tésného
uzavieni baleni.
Specifické kvality:

Vynikajici bariérové vlastnosti podle norem TNO IV 34 Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)

vysledky testu Rc =2 * 10® Q/cm? de Yo = 1,1 * 10"'s"/ Q, de n = 0,97 a vodni frakce absorbované b&hem

prvnich 24 hodin ot = 0,04

Vynikajici smacivost a pfilnavost na minimaln¢ pfipraveném povrchu.

Vynikajici odolnost proti abrazi. Pietiratelny po dvou hodinach

Doby zasychani a vytvrzovani

Pro DFT 50um a 50% RV 20°C
Zaschly proti prachu 1-2 hod
Transportovatelny 6 hod
Zcela vytvrzeny 24 hod
Pretiratelny

Minimadlni interval 2 hod
Maximalni interval* 24 hod

Tloustka natéru, ventilace, teplota a vlhkost velmi ovliviiuji doby zasychani.
*Max. interval mtize byt prodlouZzen mirnym pfebrousenim natéru.
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Instrukce pro aplikaci

Teplota natérové hmoty béhem aplikace by méla byt nejméné 10°C. Pfi nizsich teplotach je nutny extra pfidavek fedidla,
ktery snizuje odolnost viici tvorbé zaclon a opozd’uje vytvrzovani.

Doba zpracovatelnosti je u 20ltr baleni: v rozpéti jedné az dvanacti hodin v zavislosti na teploté a vlhkosti
Mozné aplika¢ni podminky: Teplota povrchu nad -5°C, RV 30-98%, povrch bez ledu a namrazy.
Pii aplikaci a vytvrzovan produktu v uzavienych prostorach musi byt zajisténa
odpovidajici ventilace vzhledem k pfitomnosti rozpoustédel.

Uzivatelské informace Airless stiikani Pneumatické stifkani Stétec / valetek
Redidlo BB 55 BB 55 BB 55
Redéni 0-10% 10 —20% 0-10%
Tryska 0.33-0.43 mm
0.013-0.017 inch 1 -2 mm

Tlak na trysce 150 — 170 bar 3 -5 barr
Max. doporucené NDFT 80um 70um 50pm
Cisténi nastrojii a pomticek fedidlem BB 55
Ocel

Opravy a udrzba:

Ocistit povrch peclivé od mastnot vhodnym postupem nebo parou.

Odstranit soli a jiné vodou rozpustné necistoty tlakovou vodou.

Odstranit rez apod. tryskanim (tryskdnim vodou) na stuperi Cistoty nejlépe Sa2 ,Wa 2 nebo mechanicky na
stupen PMa, St2 — 3.

Rucni nebo mechanické ¢€isténi povrchu poskytuje nizsi kvalitu ptipravy povrchu nez suché ¢i mokré
tryskani a snizuje ochranné G¢inky aplikovaného natérového systému.

Natéraéské prace musi byt zastaveny za desté, pokud teplota podkladu je mensi nez +1°C nad rosnym
bodem a pokud je teplota podkladu nizsi nez -5°C.

Pfi pouziti fedidla pfi aplikaci tohoto produktu v uzavienych prostorech musi byt zajisténo adekvatni
vétrani.

Maximalni tloustky jedné vrstvy natéru je dosazeno vysokotlakym (airless) stfikanim. Pfi aplikaci jinou
technologii miize byt nezbytna aplikace vicevrstvého natéru pro dosazeni specifikované DFT.

Bezpecnost: Viz bezpecnostni list
Pravidla pro ventilaci Minimalni mnozstvi vzduchu pro dodrzeni: MAC (NPK-P) 10%LEL (SMV)

Polyfinish MC-ST 1695m?/1tr 70m?/1tr
Redidlo BB55 3935m?/1tr 165m?/1tr

Datum vydani: 08.03.2018
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